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上図のように一枚のガラエポ基板上に形成された電極部間を評価テープで橋渡しし、電極

間に通電(100mA)する際に生じた電位差より、接触抵抗を算出する。
このままの状態でオーブンに投入し、所定時間で取り出し、25℃/50%RHで 1時間放置後に
測定。
３．180°ピール接着力

＊値はＮ＝３の平均値を示す。

＊1 N=102 gf

＊被着体：SUS304板（JIS-G-4305、#280研磨） 引張り速度：300mm/分

3245 シールド特性(磁界)：ＫＥＣ法

１８０°ピール接着力
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磁界シールド効果(KEC法)
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